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GERMAN ENGINEERING SINCE 1814
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en Adviezen®

HOME ZOEKEN

WQG W'\) Kwaliteitseisen

Hoe werkt deze website

Algemeen

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen Op deze website vindt u de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016 die de basis vormen voor het
VMRG-Keurmerk®. Dit keurmerk biedt u gegarandeerde kwaliteit in gevels. De VMRG-Kwaliteitseisen en

Adviezen® gaan officiee! in per 1 januari 2016. Om zeker te zijn van deze kwaliteit, neemt u de volgende

tekst op in het bestek: "De gevelelementen dienen te voldoen aan de vigerende VMRG-Kwaliteitseisen

en Adviezen®, aan te tonen door middel van een geldig VMRG-Keurmerk?® certificaat.”

A

De website van de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016 bevat de meest actuele informatie die op 1 oktober

2015 beschikbaar was. Pdfs van de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2014 en 2015 zijn te downloaden onder

Algemeen/inhoud website.

Onder de kop Algemeen bovenin de website vindt u relevante achtergrondinformatie over de
VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®. De VINRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® 2016 bestaan uit tekst voor
Aluminium, Staal, Zonwering en Panelen. Met de filter knoppen links in het menu kunt u relevante tekst voor
ieder onderwerp lezen. Tekst die lichtgrijs wordt weergegeven is voor dat onderwerp niet van toepassing. U kunt

in de website ook zoeken op trefwoorden, door in de menubalk de knop "ZOEKEN' te gebruiken.

Heeft u vragen of suggesties voor verbeteringen voor de website, neem dan contact op via info@vmrg.nl of bel
030-6053644.

Heeft u een technische vraag, neem dan contact op met de helpdesk van het Kennis Centrum Gevelbouw,
info@kenniscentrumgevelbouw.nl of el 030-7509806.
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Laagdikte eisen

1

U SKGEKOB keurt laagdiktes bij gevelbouwers

U VMRG keurt laagdiktes bij toeleveranciers
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Gemiddelde laagdikte in micrometer

milieu classificatie conform natlak poeder elektroforese natlak poeder l\
ISO 12944-2 PVDF PVDF !
milieu agressieve
g C4en C5 70 90 geen toep. 35 80
buiten omgeving
normale
) C2en(C3 50 60 geen toep. 35 80
belasting
milieu nat C2enC3 50 60 25 35 80
I binnen
| droog
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Laagdikte eisen staal coating

e -
Minimale gemiddelde laagdikte in micrometer I
Milieu classificatie conform Fabrieksmatig aangebrachte Fabrieksmatig aangebrachte

IS0 12944-2 grondlaag eindlaag I
natlak poeder natlak poeder
Binnen/droog C1 35 40 60 60
Minimale gemiddelde laagdikte in micrometer
Milieu classificatie conform zinklaag coatinglaag
1SO 12944-2 natlak poeder

Buiten Agressieve omgeving C4enCs volgens par. 5.3 70 90

MNormale belasting C2en(C3 volgens par. 5.3 50 60
Binnen/nat C2enC3 volgens par. 5.3 50 60
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U Chroom 6 alternatieven

U Preanodiseren mogelijk
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5.3.2 Voorbehandeling

5.3.3 Keuringseisen coatin
g - Mechanische bewerkingen:

5.4 Anodiseren

5.6 Partijkeuring
6 Opperviaktebehandeling Staal Uiterlijk:

6.1 Inleiding
Beschadigingen en onvolkomenheden:
6.2 Opperviaktebehandelingssystemen ging

De coating mag op het directe zichtvlak geen beschadigingen vertonen waardoor het metaal zichtbaar
6.3 Methoden van verzinken + ot
wordt.

6.4 Industrieel bracht: ti -
naustaect aangenrachic coating Bij het bezien van de gecoate zichtvlakken, loodrecht op het opperviak, mogen tijdens de

ol ingangskeuring voor montage,_ met daglicht, geen gebreken storend

6.4.2 Coating aangebracht op zichtbaar zijn zoals beschadigingen, ruw oppervlak, zakkers, insluitingen en gaten.
geschoopeerd staal

e R =

6.4.3 Coating aangebracht op
thermisch verzinkt staal Kleur en glansgraad:

6.4.4 Coating aangebracht op

sendzimir verzinkt staal De coating moet wat kleur en glansgraad betreft _

6.4.5 Coating aangebracht op Voor toepassing
zinkepoxy poederprimer
Voor toepassing

6.4.6 Coating aangebracht op niet
verzinkt staal

6.4.7 Bandgeverfd staal Opgemerkt moet worden, dat poederlaksystemen meestal minder glad en strak zijn dan natlaksystemen.

6.5 Presiabo-eicen on Bij toepassing van een metallic-coating is het gewenst in verband met tintverschillen, dat de

keuringsmethoden VMRG-gevelbouwer vooraf in overleg treedt met de opdrachtgever.

6.6 rre;‘-?':'ﬁ-ﬂsen met bijbehorende Voor de beoordeling van het gemonteerde product met betrekking tot gebreken gelden de criteria als
esimetnoge

vermeld in Controle van Montage van VMRG-gevelelementen op de bouwplaats. Bij kleurverschillen

6.7 Partijkeuring

dient de AE-waarde te worden gehanteerd conform de Qualicoateisen.
6.8 Opperviaktebehandeling RVS

7 Glas en andere vakvullingen Laagdikte:

8 Panelen - Enkelvoudige metalen

gevelbekleding e
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1. Het soort metaal

2. Het type oppervlaktebehandeling

3. De applicatie \
4. De ernst en de duur van de belastende factorqg

A EN A
Reinigingsfrequentie is minimaal 1 keer per jaar
S
Alleen het gebruik van neutrale middelen, met ee

i

pHwaarde tussen 6 en 8 zijn toegestaan

VMRG gevelonderhoud ESTHETISCH

4

Belangrijke factoren tegen aantasting: A 293 \\
.
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LCA (Levens Cyclus Analyse)




